文献综述

反尖晶石结构铁酸盐的制备及其催化苯酚羟化反应研究(黑体,3号)
医药化工学院     化学专业    学生：王淼法     指导老师：赵松林（楷体，小5号）
摘要(黑体，5号)：苯二酚(DBH)是…(内容：宋体，5号）
关键词(黑体，5号)：苯酚； 羟化； 催化； 催化剂； 苯二酚(内容：宋体，5号）
1 催化剂的分析 (大标题:黑体,4号)
1.1 铁酸锌催化剂(小标题:黑体,小4号)
1.1.1 制备(小标题:黑体,小4号)
将一定浓度的ZnS04和FeC13溶液……(宋体,5号,行间距为1.5倍行间距)
…
不同催化剂催化性能的比较的结果见表2。从表2可见，α-Fe2O3的羟化活性很低，同时，由于过氧化氢的分解严重,使其有效转化率极低。V2O5则完全转化为苯醌。MgO则完全没有羟化活性。

表2  不同催化剂催化性能的比较(宋体,小5号)
Table 2 Different Catalyst Performance Comparison(Times New Roman,小5号,中英文对照)
	Catalysts
	x,%
	S,%
	y,%
	Product Selectivity,%

	
	
	
	
	HQ
	CAT
	BQ
	tar

	CF-16
	26.3
	94.2
	24.7
	37.9
	56.3
	0
	5.8

	α-Fe2O3
	13.4
	79.1
	10.6
	30.0
	49.1
	3.5
	17.4

	V2O5
	7.32
	-
	-
	0
	0
	100
	0

	MgO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


…
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图1 不同样品上的苯酚羟基化反应(宋体,小5号)
Figure 1 On different samples of phenol hydroxylation reaction(Times New Roman,小5号,中英文对照)
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